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MEBLE, KTORYCH SZUKASZ

Informacja techniczna i instrukcja
uzytkowania ptyt meblowych w potysku

Piyty produkowane sg na bazie ptyty mdf jednostronnie lakierowanej biatej

z drugiej strony pokrytej warstwg folii akrylowej o grubosci do 0,9mm lub na bazie ptyty
mdf Powierzchnia akrylowa pokryta jest folig ochronng. Kolor folii ochronnej nie ma
zadnego znaczenia i wptywa na jakos¢ zabezpieczenia powierzchni.

Na powierzchni akrylu mogg wystepowac réznego rodzaju ,,zanieczyszczenia” czy
tzw. "kratery” w ilosci 2 — 3 sztuk/m2, ktére wynikaja z normalnego procesu
produkcyjnego akrylu. Nie sa one podstawg do reklamowania plyty. Dopuszczalna
odchytka prostoliniowosci powierzchni ptyty wynosi do 2mm/m.

Z uwagi na zastosowanie akrylu i uzyskanie wysokiego potysku wraz z efektem gtebi
koloru ptyty nalezy czy$cic i pielegnowac¢ w szczegdlny sposdb. Do czyszczenia
powierzchni ptyt akrylowych stosujemy wytgcznie miekkie sciereczki np. bawetniane lub
dostepne w sklepach sciereczki z mikrofibry. Powierzchnie mozemy umy¢ 1% roztworem
wody z mydtem. Stanowczo zabrania sie stosowania srodkéw do czyszczenia okien,
mleczek typu Cif, sSrodkdw do szorowania, srodkow z zawartoscig kwasow,

woskow, rozpuszczalnikow i innych substancji aktywnych chemicznie itp. Zabronione jest
réwniez stosowanie do czyszczenia urzgdzen parowych poniewaz rozgrzana para
wodna wnikajgc w strukture powierzchni moze doprowadzi¢ do trwatych
nieodwracalnych uszkodzen. Nalezy przestrzegac zasady aby przed zastosowaniem
srodka czyszczgcego przeprowadzi¢ prébe na niewielkim, niewidocznym fragmencie
powierzchni. ,Zaleca sie stosowanie wytgcznie preparatow przeznaczonych do
powierzchni akrylowych.

Piyty akrylowe przy nieostroznym uzytkowaniu dajg sie zarysowac. Mate ptytkie

rysy mozna usungc¢ srodkami polerskimi przeznaczonymi do powierzchni akrylowych.
Nie podlegajg reklamacji uszkodzenia czy wady zwigzane ze zwyktym zuzyciem,
niewtasciwym uzytkowaniem ptyt i frontdw oraz uszkodzenia powstate nie z winny
producenta.



